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表 1 中國大陸鎂產品 2010 年 1～6 月進出口量統計表 

單位:公噸 

 進口 去年同期 增減 出口 去年同期 增減 

99.8%以上未加工純鎂 10 15 -33% 86,308 45,934 88% 

其他未加工鎂原料 117 128 -9% 42,471 18,570 129% 

鎂廢料、碎屑 120 141 -15% 408 0 ~ 

鎂銼片、車屑及粒 73 23 217% 45,169 10,850 316% 

已加工鎂原料 101 13 677% 1,998 1,055 89% 

鎂製品 65 60 8% 8,000 3,159 153% 

資料來源：大陸海關進出口資料/金屬中心產業研究組整理 

 

表 2 台灣鎂產品 2010 年 1～5 月進出口量統計表 

單位:公噸 

 進口 去年同期 增減 出口 去年同期 增減 

鎂，以重量計至少含有 99.8%之鎂， 

未經塑性加工者 
622 668 -7% 33 0 ~ 

其他鎂，未經塑性加工者 871 894 -3% 1,288 521 142% 

鎂廢料及碎屑 81 280 -71%    209 239 -13% 

鎂銼片、車屑及粒，依大小分級者 25 100 -75% 1,374 562 144% 

鎂粉 53 47 13% 8 4 100% 

其他鎂製品 4,138 75 542% 16 25 -36% 

資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組整理 
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圖 1 過去一年 MB 自由市場鎂原料價格走勢 

單位：美元/公噸 

 
資料來源：MB/金屬中心產業研究組 

 

圖 2 過去半年台灣純鎂進出口趨勢分析 

單位：噸；元/公斤(以下同) 

 

資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組 

 

圖 3 過去半年台灣鎂廢料及碎屑進出口趨勢分析 

資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組 

圖 4 過去一年中國自由市場鎂原料價格走勢 

單位：美元/公噸 

 

資料來源：MB/金屬中心產業研究組 

 

圖 5 過去半年台灣其他鎂進出口趨勢分析 

單位：噸；元/公斤(以下同) 

 

資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組 

 

圖 6 過去半年台灣鎂銼片車屑及粒進出口趨勢分析 

 

 
資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組 

2,950 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

2-Sep-09 2-Nov-09 2-Jan-10 2-Mar-10 2-May-10 2-Jul-10

0

30

60

90

120

0

100

200

300

400

12ᶔ 1ᶔ 2ᶔ 3ᶔ 4ᶔ 5ᶔ

᷀ᴱ ᴱ

᷀ᴱ ᴱ

0

25

50

75

100

0

50

100

150

12ᶔ 1ᶔ 2ᶔ 3ᶔ 4ᶔ

᷀ᴱ ᴱ
᷀ᴱ ᴱ

2,700

2,000 

2,500 

3,000 

1-Jan-091-Mar-091-May-091-Jul-091-Sep-091-Nov-091-Jan-101-Mar-10

0

30

60

90

120

0

100

200

300

400

12ᶔ 1ᶔ 2ᶔ 3ᶔ 4ᶔ 5ᶔ

᷀ᴱ ᴱ

᷀ᴱ ᴱ

0

30

60

90

120

0

150

300

450

600

12ᶔ 1ᶔ 2ᶔ 3ᶔ 4ᶔ 5ᶔ

᷀ᴱ ᴱ

᷀ᴱ ᴱ



 

 
 
 

 
P. 22 

 

民國 99 年 8 月刊 

鎂 

金屬工業研究發展中心 產業研究組 

 

 

 

圖 7 過去半年台灣鎂粉進出口趨勢分析 

 

資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組 

圖 8 過去半年台灣其他鎂製品進出口趨勢分析 

 

資料來源：台灣海關進出口資料/金屬中心產業研究組 
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